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Tested Parameter/
Type of Test/

Measured Quantity
Test Methods/ Standards

Bituminous Mixtures

Quantitative extraction of asphalt binder from
asphalt mixtures.

 American Standard ASTMD2172/D2172M-24-method
(A)-Ashing method

Determination of Bulk Specific Gravity and
Density of Non-Absorptive Compacted
Bituminous Mixtures

 American Standard ASTM D2726/D2726M-21

Determination of Resistance to Plastic Flow of
Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus  American Standard AASHTO T245-22

Determination of Theoretical Maximum Specific
Gravity and Density of Asphalt Mixtures  American Standard ASTM D2041/D2041M-19

Determination of Thickness or Height of
Compacted Asphalt Mixture Specimens  American Standard ASTM D3549/D3549M-18(2023)

Determination of Mechanical Size Analysis of
Extracted Aggregate  American Standard ASTM D5444-24

Fresh and Hardened Concrete

Testing Hardened Concrete – Determination of
Compressive Strength of test specimens  British European Standard BS EN 12390-3:2019

Testing Hardened Concrete - Making and Curing
Specimens for Strength Tests  British European Standard BS EN 12390-2:2019

Testing Hardened Concrete - Obtaining and
Testing Drilled Cores for Compressive Strength  American Standard ASTM C42/C42M-20

Testing Fresh Concrete - Slump Test  British European Standard BS EN 12350-2:2019
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Tested Parameter/
Type of Test/

Measured Quantity
Test Methods/ Standards

Testing Hardened Concrete - Determination of
Density  British European Standard BS EN 12390-7:2019

Testing Hardened Concrete – Determination of
Flexural Strength of Concrete (Using Simple
Beam with Third – Point Loading)

 American Standard ASTM C78/C78M-22

Aggregates

Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates  American Standard ASTM C136/C136M-25

Relative Density (Specific Gravity) and
Absorption of Coarse Aggregate ▪ American Standard ASTM C127-25

Relative Density (Specific Gravity) and
Absorption of Fine Aggregate ▪ American Standard ASTM C128-25

Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los
Angeles Machine.

▪ American Standard ASTM C131/C131M-20

Soundness of Aggregates by Use of Sodium
Sulfate or Magnesium Sulfate ▪ American Standard ASTM C88/C88M-24

Materials Finer than 75-μm (No. 200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing ▪ American Standard ASTM C117-23

Organic Impurities in Fine Aggregates for
Concrete ▪ American Standard ASTM C40/C40M-20

Soil

Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of
Soils ▪ American Standard ASTM D4318-17 ɛ1
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Tested Parameter/
Type of Test/

Measured Quantity
Test Methods/ Standards

Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-
m/m3))

▪ American Standard ASTM D1557-12 (2021)

California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-
Compacted Soil ▪ American Standard ASTM D1883-21

Sand Equivalent Value of Soils and Fine
Aggregate ▪ American Standard ASTM D2419-22

Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-
Cone Method ▪ American Standard AASHTO T1912014(2022)

Laboratory Determination of Water (Moisture)
Content of Soil and Rock by Mass ▪ American Standard ASTM D2216-19

Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils
Using Sieve Analysis ▪ American Standard ASTM D6913/D6913M-17(2025)

Terrazzo Tiles for Internal Use

Dimensions

 Jordanian Standard JS 45-1:2009Breaking strength and breaking load

Total Absorption

Terrazzo Tiles for External Use

Dimensions

 Jordanian Standard JS 45-2:2010Breaking strength and breaking load

Total Absorption
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Tested Parameter/
Type of Test/

Measured Quantity
Test Methods/ Standards

Concrete Masonry Units-Block (Solid and Cellular: Bearing and Non-Bearing)

Dimensions

 American Standard ASTM C140/C140M-25
Annex A1

Density

Compressive Strength

Hollow Concrete Blocks for Slab

Dimensions

Jordanian Standard JS 944/2023Density

Compressive Strength

Concrete Interlocking Paving Units

Dimensions

 American Standard ASTM C140/ C140M-25 Annex A4Compressive Strength

Absorption

Concrete Kerb Units

Dimension

 Jordanian Standard JS 479:2018Absorption

Transverse Load
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Tested Parameter/
Type of Test/

Measured Quantity
Test Methods/ Standards

Natural Building Stone and Marble

Absorption
 American Standard ASTM C97/C97M-25

Bulk Specific Gravity

Modulus of Rupture  American Standard ASTM C99/C99M-25

Compressive Strength  American Standard ASTM C170/C170M-24a

Reinforcement Steel Bars

Testing of Tensile Strength, Yield Strength and
Elongation  American Standard ASTM A370-24a Annex A9
Bending Test

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in
the scope of accreditation:
1- General Manager (Technical Manager): Dr. Amin Abu Baker
2- Deputy General Manager: Eng. Fahmi Abu Baker
3- Quality Manager: Mrs. Beesan Khamis
4- Head of Technical Reporting Division (Deputy Technical Manager): Eng. Reham Al-Sharef
5- Material Engineer: Eng. Ibrahim Abu Baker
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 )١ ( مقر قحلملا
٢٦/٠٤/٢٠٢٦: خیراتب ثدحملا

JAS مقر دامتعلاا ةداھشل Test – ٠٥/٢٠٢٢ /٢٢خیراتب ةحونمملا086
نامّع / ةیسدنھلا تاراشتسلال يثنروكةكرشتاربتخمل

دامتعلاا لاجم                 
  تاجتنملا،ةبرتلا،ةمصحلا،ةجزاطلاو ةدلصتملا ةناسرخلا،يتلفسلإا طیلخلا تاصوحف ةیئاشنلإا داوملا عاطق يف

  فیراطلاا تادحوولخادتملا طلابلا،غرفملا تادقعلا بوط ،بوطلاتادحو ،وزاریتلاطلاب( ةیناسرخلا
 حیلستلا دیدح نابضقو  ماخرلاو يعیبطلا ءانبلا رجح،)ةیناسرخلا

qf071-56-a,rev d٥نم1ةحفص

 صحفلا قرط /ةعبتملا تافصاوملا
 / ةساقملا ةمیقلا

 /صحفلا عون
 ةساقملا ةیصاخلا

يتلفسلإا طیلخلا

ASTM D2172/D2172M-24-Mehod (A)  داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
 دامرلا ةقیرط–

  تاطلخلا نم نیمویتبلل يمكلا صلاختسلاا
  ت اطلخلا يف تلفسلإا ةبسن نییعت( ةیتلفسلإا
  )ةیتلفسلإا

ASTM D2726/D2726M-21داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم   تاطلخللةفاثكلاو يلكلا يعونلا نزولاداجیإ
   ةصتمملا ریغة كومدملاةیتلفسلأا

AASHTO T245-22ةیكیرملاا ةفصاوملا   لامعتسابةیتلفسلأا تاطلخللفحزلاو تابثلاداجیإ
 لاشرام زاھج

  تاطلخلل ةفاثكويرظنيعون نزو  ىصقاداجیإ  ASTM D2041/D2041M-19داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
ةیتلفسلإا

ASTM D3549/D3549 M-18(2023)داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم   تاطلخ صحف جذامن عافتراوأ ةكامسداجیإ
 ةكومدملا ةیتلفسلإا فصرلا

ASTM D5444-24داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم نم صل ختسملا ماكرلل يمجحلا جردتلاداجیإ
 ةیتلفسلإا تاطلخلا

 ةجزاطلاو ةدلصتملا ةناسرخلا

BS EN 12390-3: 2019ةیبورولأا ةیناطیربلاةیسایقلا ةفصاوملا   رسكلا ةمواقمداجیإ- ةدلصتملا ةناسرخلا صحف
ةیناسرخلا صحفلا جذامنل طغضلاب

تانیعلاعانیإو  ریضحت-ةدلصتملا ةناسرخلا صحف  BS EN 12390-2:2019ةیبورولأا ةیناطیربلا ةیسایقلا ةفصاوملا
 طغضلاب رسكلا ةوق صحف ضارغلأ

ASTM C42/C42M-20داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم تانیعلا صحفو ذخأ-ةدلصتملا ةناسرخلا صحف
 طغضلاب رسكلا ةوقلةیبللا

BS EN 12350-2:2019ةیبورولأا ةیناطیربلا ةیسایقلا ةفصاوملا لدھتلا صحف-ةجزاطلا ةناسرخلا صحف
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 )١ ( مقر قحلملا
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  تاجتنملا،ةبرتلا،ةمصحلا،ةجزاطلاو ةدلصتملا ةناسرخلا،يتلفسلإا طیلخلا تاصوحف ةیئاشنلإا داوملا عاطق يف
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 صحفلا قرط /ةعبتملا تافصاوملا
 / ةساقملا ةمیقلا

 /صحفلا عون
 ةساقملا ةیصاخلا

BS EN 12390-7:2019ةیبورولأا ةیناطیربلا ةیسایقلا ةفصاوملا   ةناسرخلا ةفاثك داجیإ-ةدلصتملا ةناسرخلا صحف

ASTM C78/C78M-22داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
  رسكلا ةمواقمداجیا-ةدلصتملا ةناسرخلا صحف
لیمحتلاب طیسب رسج مادختساب(ةناسرخلل ءانحنلااب
 )ةثلاثلا ةطقنلانم
ةمصحلا

ASTMداوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم C136/C136M-25  نشخلا ماكرلاو معانلا ماكرلل يمجحلا جردتلا

ASTM C127-25داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم  نشخلا ماكرلل صاصتملااو يعونلا نزولاو ةفاثكلا

ASTM C128-25داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم معانلا ماكرلل صاصتملااو يعونلا نزولاو ةفاثكلا

ASTM C131/C131M-20داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
  ریغصلا مجحلا وذ نشخلا ماكرلل ءارتھلاا ةمواقم
  سول زاھج ةطساوب مدصلاو لكأتلل ضرعملا
 .سولجنا

ASTM C88/C88M-24داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم تاتیربك لولحم مادختساب ماكرلل ةلاصلأاداجیإ
مویسینغملا تاتیربك وأ مویدوصلا

ASTM C117-23داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
٧٥سایق لخنمنم ةراملا داوملا ةبسن نییعت
  ةطساوبماكرلا يف )٢٠٠مقر لخنم(نوركیم
لیسغلا

ASTM C40/C40M-20داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم  ةناسرخلل ةمعانلا ةمصحلا يف ةیوضعلا بئاوشلا

ةبرتلا

ɛ117-ASTM D4318داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم   ةنودللا لماعمو ةنودللا دحوةلویسلا دحداجیإ
ةبرتلل

  داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
ASTM D1557-12 (2021)

  مادختساب ةبرتلل يربخملا كمدلا صئاصخداجیإ
روتكورب-)٣  م/م.نك٢٧٠٠(هرادقم لدعم دھج
لدعم
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 )١ ( مقر قحلملا
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 صحفلا قرط /ةعبتملا تافصاوملا
 / ةساقملا ةمیقلا

 /صحفلا عون
 ةساقملا ةیصاخلا

ASTM D1883-21داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم   ةكومدملا ةبرتلاتان یعلاینروفیلاك لمحت ةبسنداجیإ
 اًیربخم

ASTM D2419-22داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم معانلا ماكرلاو  ةبرتلل يلمرلا ئفاكملا ةمیقداجیإ

ASHTTO T191-2014(2022)داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم   ةقیرط مادختساب ةبرتلل ةیلقحلا ةفاثكلا نییعت
 يلمرلا طورخملا

ASTM D2216-19ةیكیرملأا ةیسایقلا ةفصاوملا  نزولابرخصلاو ةبرتلا يف ةبوطرلا ىوتحمداجیإ

ASTM D6913/D6913M-17)٢٠١٥ ( داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم   مادختساب ةبرتلل )جردتلا(يبیبحلا مجحلا عیزوت
 يلخنملا لیلحتلا

 يلخادلا مادختسلال وزاریتلا طلاب

JS 45-1:2009ةیندرلأا ةیسایقلا ةفصاوملا

داعبلأا

 لمحلا ةوقو  رسكلاةمواقم

 يلكلا صاصتملاا

يجراخلا مادختسلال وزاریتلا طلاب

JS 45-2:2010ةیندرلأا ةیسایقلا ةفصاوملا

داعبلأا

 لمحلا ةوقو  رسكلاةمواقم

 يلكلا صاصتملاا
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JAS مقر دامتعلاا ةداھشل Test – ٠٥/٢٠٢٢ /٢٢خیراتب ةحونمملا086
نامّع / ةیسدنھلا تاراشتسلال يثنروكةكرشتاربتخمل

دامتعلاا لاجم                 
  تاجتنملا،ةبرتلا،ةمصحلا،ةجزاطلاو ةدلصتملا ةناسرخلا،يتلفسلإا طیلخلا تاصوحف ةیئاشنلإا داوملا عاطق يف

  فیراطلاا تادحوولخادتملا طلابلا،غرفملا تادقعلا بوط ،بوطلاتادحو ،وزاریتلاطلاب( ةیناسرخلا
 حیلستلا دیدح نابضقو  ماخرلاو يعیبطلا ءانبلا رجح،)ةیناسرخلا

qf071-56-a,rev d٥نم4ةحفص

 صحفلا قرط /ةعبتملا تافصاوملا
 / ةساقملا ةمیقلا

 /صحفلا عون
 ةساقملا ةیصاخلا

 )لماحلا ریغولماحلا:ةیولخلاو ةتمصملا(-بوطلا-ةناسرخلا ءانبلا تادحو

ASTM C140/C140M-25داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم Annex A1

داعبلأا

 ةفاجلاةفاثكلا

 طغضلاب رسكلا  ةمواقم

 )سبرلا( غرفملا تادقعلا بوط

٢٣-٩٤٤أ ق م ةیسایقلا ةیندرلأاةفصاوملا

داعبلأا

  ةفاثكلا

 طغضلاب رسكلاةوق

ةلخادتملا ةیناسرخلا فصرلا تادحو

داعبلأا

ASTM C140/C140M-25Annex A4داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم  طغضلاب رسكلاةوق

صاصتملاا

 ةیناسرخلا فیراطلأا تادحو

JS 479:2018ةیندرلأا ةیسایقلا ةفصاوملا

داعبلأا

صاصتملاا

 ضرعتسملا رسكلا لمح
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 )١ ( مقر قحلملا
٢٦/٠٤/٢٠٢٦: خیراتب ثدحملا

JAS مقر دامتعلاا ةداھشل Test – ٠٥/٢٠٢٢ /٢٢خیراتب ةحونمملا086
نامّع / ةیسدنھلا تاراشتسلال يثنروكةكرشتاربتخمل

دامتعلاا لاجم                 
  تاجتنملا،ةبرتلا،ةمصحلا،ةجزاطلاو ةدلصتملا ةناسرخلا،يتلفسلإا طیلخلا تاصوحف ةیئاشنلإا داوملا عاطق يف

  فیراطلاا تادحوولخادتملا طلابلا،غرفملا تادقعلا بوط ،بوطلاتادحو ،وزاریتلاطلاب( ةیناسرخلا
 حیلستلا دیدح نابضقو  ماخرلاو يعیبطلا ءانبلا رجح،)ةیناسرخلا

qf071-56-a,rev d٥نم5ةحفص

 صحفلا قرط /ةعبتملا تافصاوملا
 / ةساقملا ةمیقلا

 /صحفلا عون
 ةساقملا ةیصاخلا

 ماخرلاويعیبطلا ءانبلا رجح

  ASTM C97/C97M-25داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم
صاصتملاا

 يلكلا يعونلا نزولا

ASTM C99/C99M-25داوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم قزمتلا ریاعم

ASTM C170/C170M-24aداوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم  طغضلاب رسكلاةوق

 حیلستلادیدح نابضق

ASTM A370-24aداوملاو صحفلل ةیكیرملأا ةیعمجلا ةفصاوم Annex A9
 ةلاطتسلااو عوضخلا داھجإ ،دشلا ةوق صحف

ينثلا صحف

 :دامتعلاا لاجم يف ربتخملا نع ةرداصلا رابتخلاا ریراقتل ةینفلا ةیلوؤسملا نولمحتی نیذلا صاخشلأاب ةمئاق
  ركب وبأنیمأ . د :)ينفلا ریدملا( ماعلا ریدملا .١
 ركب وبأ نیمأ يمھف .م :ماعلا ریدملا بئان .٢
 سیمخ ناسیب :ةدوجلا ریدم .٣
 فیرشلا ماھر .م :)ينفلا ریدملا بئان( ةینفلا ریاقتلا دادعإ ةبعش سیئر .٤
ركب وبأ میھاربإ .م :داوم سدنھم .٥
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